
Material Thickness Material Thickness Material Thickness
1 Cu ? Cu 12000 likely the same Hole n/a
2 Cu 4100 Cu 4100 same Au 70
3 Au 50 Au 50 same Au 10
4 Ag 4500 Ag 4500 same Au 30
5 Ag 1600 Ag 1600 same viewer n/a
6 Ag 450 Ag 450 same Au 1000
7 Au 50 Au 50 same (broken) Au 30
8 Au 100 Au 100 same Au 100

9 Au 350 Au 350 same
10 Au 1000 Au 1000 same
11 Au 5000 Au 5000 same
12 Au 225 Cu 1000 changed identified
13 Au 500 Cu 8000 changed where ???
14 Au 625 Cu 18000 changed
15 Au 750 Ag 10000 changed
16 Au 875 Ag 15000 changed
17 viewer n/a viewer n/a same

Material Z Z^2 Lebow
Pb 82 6724 100 - 25000

Au 79 6241 20 -   25000 50 100 225 350 500 625 750 875 1000 5000
Ag 47 2209 100 - 25000 141 450 1600 4500 10000 15000 14126
Cu 29 841 100 - 25000 371 1000 4100 8000 12000 18000 20000 25000 37105
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