
Z T (μm) Condition QTY

Cu 1 Good 2

Cu 8 Good 2

Cu 12 Weird spot lower left side 1

Cu 18 Good 2

Cu 25 Good 2

Cu 25 Fair 1

Cu 0.1 Fair 1

Cu 4.1 Fair 1

Ag 0.45 Good, spot in middle of one 2

Ag 1.6 Bad 1

Ag 10 Good 2

Ag 15 Good 2

Ag 20 Good 2

Ag 20 Bad 1

Au 0.05 Good 1

Au 0.05 Good 1

Au 0.1 Bad, Two holes 1

Au 0.225 Good 1

Au 0.225 Good 1

Au 0.225 Good 1

Au 0.35 Good 1

Au 0.35 Good 1

Au 0.35 Good 1

Au 0.5 Good 1

Au 0.5 Good 1

Au 15 Good 1

Au 0.625 Good 1

Au 0.625 Good 1

Au 0.625 Good 1

Au 0.75 Good 1

Au 0.75 Good 1

Au 0.75 Good 1

Au 0.87 Good 1

Au 0.87 Good 1

Au 0.87 Good 1

Au 1 Good 1

Au 4.5 Bad 1

Au 1.6 Fair 1

Ag 15 Good 1

Cu 8 Good 1

Ag 10 Good 1

Cu 18 Fair 1

Cu 1 Good 1

Au 5 Good 1

Au 0.05 Bad 1

Removed from target ladder June, 2013



Au 0.1 Bad 1

Au 0.35 Good 1

Au 1 Good 1

Au 0.05 Good 1

Ag 0.45 Scratched 1

Ag 4.5 Good 1

Ag 1.6 Good 1

Cu 4.1 Good 1

Cu 12 Good 1

Total 60


